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Die Entstehung und Charakterisierung von Oberflachenstor-
schichten infolge durchgefiihrter mechanischer Schleifoperatio-
nen an Werkstoffoberflachen aus Werkstoff 316L, 904L

Dipl.-Ing. Dr. techn. Georg Henkel

Im Apparate- und Anlagenbau ist das me-
chanische Schleifen ein Fertigungsverfahren
zur geometrischen Gestaltung von Oberfla-
chen, das von vordringlicher Wichtigkeit ist.

Bei der exakten Beurteilung von Oberfla-
chenqualitaten aus den austenitischen Edel-
stahllegierungen 316L und 904L nach Aus-
fuhrung der vorgesehenen (mehrstufigen)
mechanischen Schleifoperationen erkennt
man, dass unmittelbar an der Bauteilober-
flache, die im spateren Betriebseinsatz ein-
deutig korrosionsrelevant ist, hinsichtlich
Morphologie und Energieniveau/ elektri-
schem Ladungszustand vdllig andere Ver-
haltnisse vorliegen, als dies bei der Analyse
von ungeschliffenen Proben aus 316L und
904L erkannt werden kann.

Mikrotopografisch ist die geschliffene Ober-
flache nicht vollig integer und zeigt teilweise
deutliche Schleiffurchentberlappungen mit
entsprechenden Mikrovolumensingularita-
ten.

Aus morphologischer Sicht lassen sich ne-
ben den reinen Edelstahllegierungsstruktu-
ren inkorporierte Verunreinigungen in Form
von hitzeoxidierten Schleifabrieben und
auch abgebrochene Schleifkérner (z.B.
Al,O3) erkennen, die zu einer deutlichen
Stoffverunreinigung malfgeblich beitragen.

Messungen des vorliegenden Energieni-
veaus bzw. des elektrischen Ladungszu-
standes der Oberflachenschicht zeigen
deutlich erhdhte Werte der geschliffenen
Edelstahloberflache im Vergleich zu unge-
schliffenen Probeoberflachen.

Dies erklart sich aus den in die Oberfla-
chenschicht durch das mechanische Schlei-
fen eingetragenen mechanischen Verspan-
nungsenergien, die durch typische Gitter-
verspannungen im Metallgitter gespeichert
werden.

Die Betrachtung zeigt, dass durch das
nachhaltige Schleifen der Edelstahloberfla-
che aus 316L bzw. 904L eine amorphe und
verunreinigte Storschicht (Beilby-Schicht)
aufgebaut worden ist, die den Blick auf die
reine austenitische kristalline Edelstahlober-
flachenstruktur voéllig verstellt. Diese Schicht
zeigt v. a. auch deutlich veranderte und ein-
deutig verschlechterte  Korrosionswider-
standsbedingungen als die ungestorte, kris-
talline  Edelstahloberflachenstruktur  aus
316L bzw. 904L.

Die Beilby-Schicht ist — je nach Intensitat
der vorhergehenden mechanischen Schleif-
operationen — zwischen 3 — 10 um dick und
kann z.B. durch elektrochemisches Polieren
muhelos und sicher entfernt werden, wobei
sich dann die Oberflachenkennwerte fir
Topografie, Morphologie und Energieniveau
wieder auf optimale und gunstige bzw. kor-
rosionsresistente Werte einstellen lassen.
Die Vorlage der Beilbyschicht bei mecha-
nisch geschliffenen Edelstahloberflachen
erklart in diesem Zusammenhang auch die
meist deutlich reduzierten kennzeichnenden
Passivschichtkennwerte betreffend Cr/Fe-
Verhaltnis und Passivschichtdicke.
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Unser Service

Beratung

* zu Bearbeitungsverfahren von Edelstahloberflachen

zu Planung und Bau von Anlagen fir die chemische und

elektrochemische Oberfldchenbehandlung von Edelstahl

zu Oberflachenbehandlung von Behdltern, Rohren und

Formteilen fur spezifische Anwendungsbereiche

zu Werkstoff- und Materialauswahl

zu Korrosionsfragen einschlieBlich Korrosionsuntersuchungen.

Inspektion, Videoskopie und Videometrie von Anlagen und

Anlagenkomponenten (SchweiBnaht- und Bauteilprifung).

Gutachten zu Korrosionsfragen, Sanierungsempfehlungen und

Kostenschatzung.

Ermittlung von Schadensumféngen und Uberwachung von

Mangelbeseitigung.
Engineering und Spezifikationserstellung.

Schulung und Seminare zu Edelstahl, Oberflachenbehandlung

und Figetechnik.

Planung, Organisation und Uberwachung von Vorort-Arbeiten.

Uber uns

Seit Uber 15 Jahren beschaftigen wir uns mit ingenieur-
technischer Beratung in Oberflachenfragen bei Edelstahl fur
Anwendungen in der Halbleiter- und Pharmaindustrie, der
biotechnischen und chemischen Industrie, der Lebensmittel-

und Getrdnkeindustrie sowie Architektur und Bau.

Langjéhrige wissenschaftliche Erfahrung und Forschung auf
dem Gebiet der Oberfléchenbearbeitung von Metallen sind
der Garant fir eine erfolgreiche Beratung und Umsetzung
von individuellen Ldsungen, die Uber den Standard

hinausgehen.



